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Belastungstabellen fiir gleichmaBig verteilte abhebende Flachenlast

N

SALZGITTER

BAUELEMENTE

Zeile 1: zul. g ohne Durchbiegungsbeschrankung
Zeile 2: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrénkung von 1/150
Zeile 3: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrénkung von 1/200
Zeile 4: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrénkung von 1/300

~ . Furden Nachweis des Lastfalls Windsog empfehlen wir,
die Durchbiegungsbegrenzung f = 1/150 in Anlehnung an DIN 18807 T3 einzuhalten.
tN g Zeile Zulassige Flachenlast zul. q [kN/m?] bei einer Stitzweite | [m]:
[mm] [kN/m?] (s.0.) 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 6,75 7,00
1 1,80 1,56 1,35 1,19 1,05 094 084 0,76 069 063 058 0,53 049 045 042 0,39
075 0.090 2 1,80 1,56 1,35 1,19 1,05 094 084 0,76 069 063 058 0,53 049 045 042 0,39
’ ’ 8 1,80 1,56 1,35 1,19 1,05 094 084 0,76 0,69 0,61 0,53 047 042 037 033 0,30
4 1,80 1,56 1,28 1,06 0,88 0,74 063 0,54 0,47 0,41 0,36 0,31 028 025 022 0,20
1 2,50 2,16 1,88 1,65 146 1,30 1,17 1,06 09 087 080 0,73 068 063 058 0,54
0.88 0.106 2 250 2,16 1,88 1,65 1,46 1,30 1,17 1,06 09 087 0,76 0,67 059 052 047 042
’ ’ 3 250 2,16 1,88 1,65 1,41 1,19 1,01 0,86 0,75 065 057 0,50 044 039 035 0,32
4 2,10 1,68 1,37 1,13 094 0,79 0,67 0,58 050 043 0,38 0,33 0,30 0,26 023 0,21
1 3,15 2,72 2,37 2,08 1,84 164 147 1,33 1,21 1,10 1,01 0,92 085 079 0,73 0,68
1.00 0.119 2 3,15 2,72 237 2,08 1,84 164 1,41 1,21 1,05 0,91 0,80 0,70 062 055 049 044
’ ’ 3 3,15 265 2,16 1,78 1,48 125 1,06 091 0,79 068 060 0,53 0,47 0,41 0,37 0,33
4 2,21 1,77 1,44 1,18 099 083 0,71 0,61 052 046 040 0,35 031 028 025 0,22
1 358 308 269 236 209 187 167 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 097 089 083 0,77
113 0.134 2 358 308 269 236 209 187 161 1,38 1,199 1,03 09 0,80 0,70 063 056 0,50
’ ’ 3 3,68 3,01 2,45 2,02 168 142 120 1,03 0,89 0,78 0,68 0,60 0,53 047 042 0,38
4 2,51 2,01 1,63 1,34 1,12 094 080 0,69 059 052 045 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25
1 397 342 298 262 232 207 186 1,68 1,562 1,39 1,27 1,16 1,07 099 092 0,86
125 0.148 2 397 342 298 262 232 207 178 1,52 1,32 1,14 1,00 0,88 0,78 069 062 0,55
’ ’ S 397 333 271 2,23 1,86 157 133 1,14 099 086 0,75 0,66 058 052 046 042
4 2,77 222 1,80 1,49 1,24 1,04 089 0,76 066 057 050 044 0,39 0,35 0,31 0,28
1 479 413 360 3,16 2,80 250 224 2,02 1,83 1,67 1,53 1,40 1,29 1,20 1,11 1,03
150 0.178 2 479 413 360 3,16 280 250 215 1,84 1,59 1,38 1,21 1,07 094 084 075 0,67
’ ’ 3 479 402 327 270 225 189 1,61 1,38 1,199 1,04 0,91 0,80 0,71 0,63 0,56 0,50
4 33 268 218 1,80 1,50 1,26 1,07 092 0,80 069 061 0,53 047 042 037 0,34
Hinweis: Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter www.salzgitter-bauelemente.de oder auf Anfrage.
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Belastungstabellen fiir gleichmaRig verteilte abhebende Flachenlast Zeile 1: 2ul. q ohne Durchbiegungsbeschrénkung
Zeile 2: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrankung von 1/150
Zeile 3: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrankung von 1/200
Zeile 4: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrankung von 1/300

[ ]
~ -~ . Firden Nachweis des Lastfalls Windsog empfehlen wir,

die Durchbiegungsbegrenzung f = 1/150 in Anlehnung an DIN 18807 T3 einzuhalten.

tN g Zeile Zulassige Flachenlast zul. g [kN/m?] bei einer Stiitzweite | [m]:
[mm] [kN/m?] (s.0.) 325 350 375 4,00 425 450 475 500 525 550 575 6,00 625 650 6,75 7,00
1 1,84 1,59 1,38 1,21 1,08 09 086 078 0,70 0,64 059 054 050 046 043 040
0.75 0.090 2 1,84 1,59 1,38 1,21 1,08 09 086 078 0,70 0,64 059 054 050 046 043 040
’ ’ 3 1,84 1,59 1,38 1,21 1,08 09 086 078 0,70 0,64 059 054 050 046 043 040
4 1,84 1,59 1,38 1,21 108 09 086 078 0,70 0,64 059 054 050 046 043 0,40
1 243 209 182 160 142 127 1,14 1,03 093 085 0,78 0,71 0,66 0,61 0,56 0,52
0.88 0.106 2 243 209 182 160 142 127 1,14 1,03 093 085 0,78 0,71 0,66 0,61 0,56 0,52
’ ’ 3 243 209 182 160 142 127 1,14 1,03 093 085 0,78 0,71 0,66 0,61 0,56 0,52
4 243 209 182 160 142 127 1,14 103 093 085 0,78 0,71 0,66 0,61 0,56 0,51
1 297 256 223 196 1,74 155 1,39 126 1,14 1,04 09 087 080 074 069 0,64
100 0119 2 297 256 223 19 1,74 155 1,39 1,26 1,14 1,04 095 087 080 074 069 0,64
’ ’ 3 297 256 223 19 1,74 155 139 126 1,14 1,04 095 087 080 074 069 0,64
4 297 256 223 19 1,74 155 1,39 126 1,14 1,04 095 085 075 066 059 0,53
1 3,38 2,91 254 223 197 176 1,58 143 129 1,18 1,08 099 0,91 0,84 0,78 0,73
113 0134 2 3,38 2,91 254 223 197 176 1,58 143 129 1,18 1,08 099 091 0,84 0,78 0,73
’ ’ 3 3,38 291 254 223 197 176 1,58 1,43 129 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84 0,78 0,73
4 338 291 254 223 197 176 1,58 143 129 1,18 1,08 09 085 0,75 0,67 0,60
1 375 323 281 247 219 195 175 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01 094 087 0,81
195 0148 2 3,75 323 281 247 219 195 175 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01 094 087 0,81
’ ’ 3 3,75 323 281 247 219 195 1,75 1,68 1,44 1,31 1,20 1,170 1,01 094 0,87 0,81
4 375 323 281 247 219 195 175 1,58 144 1,31 1,20 1,06 094 083 0,75 0,67
1 452 390 339 298 264 236 2,12 1,91 1,73 1,58 144 133 122 113 1,05 0,98
1,50 0178 2 452 390 339 298 264 236 212 1,91 1,73 1,58 144 133 122 113 1,05 0,98
3 452 390 339 298 264 236 212 1,91 1,73 1,58 144 133 122 113 1,05 0,98
4 452 390 339 298 264 236 2,12 1,91 1,73 1,58 1,44 128 1,14 1,01 0,90 0,81
[ ] . . . )
AN VAN 7~ —\ Fur den Nachweis des Lastfalls Windsog empfehlen wir,
die Durchbiegungsbegrenzung f = 1/150 in Anlehnung an DIN 18807 T3 einzuhalten.
tN g Zeile Zulassige Flachenlast zul. g [kN/m?] bei einer Stitzweite | [m]:
[mm] [kN/m?] (s.0.) 325 350 375 4,00 425 450 475 500 525 550 575 6,00 625 650 6,75 7,00
1 230 1,98 1,73 152 134 120 1,08 097 08 08 073 067 062 057 053 0,50
075 0090 2 230 1,98 1,73 152 134 120 108 097 088 08 073 067 062 057 053 0,50
’ ’ 3 230 1,98 1,73 152 134 120 1,08 097 088 08 073 067 062 057 053 0,50
4 230 1,98 1,73 152 134 120 1,08 097 088 0,77 067 059 052 047 042 037
1 3,04 262 228 200 178 158 142 128 116 106 097 089 082 076 0,70 0,65
0.88 0106 2 3,04 2,62 228 200 178 158 142 128 1,16 106 097 089 082 0,76 0,70 0,65
’ ’ 3 3,04 262 228 200 178 158 142 128 1,16 106 097 089 082 0,74 066 0,59
4 3,04 262 228 200 177 149 127 109 094 082 072 063 056 050 044 0,40
1 372 320 279 245 217 194 174 157 143 130 119 109 101 093 0,86 0,80
1.00 0119 2 3,72 320 2,79 245 217 194 174 157 143 130 119 109 101 093 086 0,80
’ ’ 3 3,72 320 279 245 217 194 174 157 143 129 113 099 088 0,78 0,70 0,63
4 372 320 271 224 186 157 134 114 099 086 0,75 066 059 052 047 042
1 422 364 317 279 247 220 198 178 162 147 135 124 114 106 098 091
113 0.134 2 422 364 317 279 247 220 198 178 162 147 135 124 114 106 098 091
’ ’ 3 422 364 317 2,79 247 220 198 178 162 146 128 113 100 089 0,79 0,71
4 422 364 308 254 212 178 152 130 112 098 085 075 067 059 053 047
1 468 404 352 309 274 244 219 198 180 164 150 138 127 117 1,09 1,01
1.25 0.148 2 468 404 352 309 274 244 219 198 180 164 150 138 127 117 1,09 1,01
’ ’ 3 468 404 352 309 274 244 219 198 180 162 142 125 110 098 088 0,79
4 468 404 341 281 234 197 168 144 124 108 09 083 074 065 058 0,52
1 564 487 424 373 330 295 265 239 217 197 1,81 166 153 1,41 1,31 1,22
150 0.178 2 564 487 424 373 330 295 265 239 217 197 1,81 166 153 1,41 1,31 1,22
’ ’ 3 564 487 424 373 330 29 265 239 217 196 1,71 1,51 1,33 1,19 1,06 0,95
4 564 487 412 339 283 238 203 174 150 1,31 1,14 1,01 089 0,79 071 0,63

Hinweis: Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter www.salzgitter-bauelemente.de oder auf Anfrage.
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